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ROZPORZADZENIE PRZEWODNICZACEGO PANSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

2 dnia 12 listopada 1954 1.

w sprawie raiwierdzenia norm pafistwowych ustalonych przez Polski Komilet Normalizacyjny, dotyczacych rur
i spawania.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 rharca § 1. Zatwierdza sie jako normy patstwowe (PN)
1953 1. 0 normach i o Polskim Komitecie Normalizacyj- obowigzujace na calym obszarze Pafistwa nastepujace
nym (Dz. U, Nr 15, poz. 61) zarzadza sig, co nastepuje: . normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
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Lp. Numer norm Tytul normy Data ustalenia normy
1 53/r1—04414 Rury. Proba roztlaczania: 29 grudnia 1953 T,
2 53/H—04415 Rury. Proba spiaszczania. 29 grudnia 1953 r,
3 53/H 04417 Rury. Préba zginania, 29 grudnia 1953 r.
l 4 53/H1—01413 Rury. Préba wywijania kolnierza. 29 grudnia 1953 r.
5 53/H—-04419 Rury. Préba na cisnienie hydrauliczne. 29 grudnia 1953 r.
6 53/11—74209 Rury stalowe bez szwu 'g‘(adkie. 18 iipca 1953 r.
Wymiary.
7 53/ H—74219 Rury stalowe bez szwu gladkie ogéluego przeznaczenia 18 lipca 1933 r.
handiowe. )
8 53/H-—7 1220 Rury stalowe bez szwu gladkic ogélnégo rrzeznaczenia 18 lipca 1953 1,
jakosciowe.
9 53/ M—69740 Spawanie. .16 lipca 1953 r.
Lamanie zigcza doczolowego o grubedci powyzej 4 mm. )
10 53/M—B6741 Spawanie. 16 lipca 1953 1.
Lamanie zlgcza katowego o grubodci é‘cian powyzej g
. + 4 mm.
11 53/M-—-69742 Spawanie. 7 16 lipca 1953 r.
Lamanie zlacza zakiadkowego o grubosci blach powyze] '
4 mm,
12 53/M-—69760 Spawanie. . 8 lipca 1953 r.
Badanie wrazliwosci spoiny,na pekanie.

Od driia wejscia w zycie

woino w zakresie ustalonym w normach:

1) ptzeprowadzal préb roztlaczania,
nania, wywijania koinierza i préb na cisnienie -0y~
drauliczne rur inaczej, niz okredlaja
mienione w § 1 Ip. 15,

2) produkowa¢ rur stalowych bez szwu gtadkich innych
wymiardow, niz okreslone w normie wymienionej w
§1lp 6 .

3) produkowaé rur stalowych bez szwu gladkich ogél-

rozpurzadzenia upie

splaszeczania, zgi-

§ 3.
normy wy-

. § 4.
1 lutego 1955 1.

nego przeznaczenia handlowego 1 jakosciowych nie
odpowiadajacych
Ip. 718, ’

normoem

wymienicnym w §- 1

4) przeprowadzaé prob w zakresie spawania
nych w normach wymienionych w § 1 Ip. 9—12 w
sposOb nie odpowiadajacy tym normom.

" 1) wyrobow przeznaczonych
padku, gdy zamawiajacy stawie inne warunki,
2) prac naukowo-badawczych.

Rozporzq-dzenie

il

. okresio-

Przepiséw rozporzadzenia nie stosuje sig do:

na. ekspert w tym przy-

wchedzi w  Zycie z dniem

Przewodniczacy Panstwowej Komisji Planowwaia

Gospodarczego: w z. M. Lecz



